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Julia DSC:
Esnek, Moduler,
Gelecege Hazir

Gelecege hazir: Degistirilebilir sogutma modiilleri

ster ara sira ister diizenli olarak cesitli minimum sicakliklara ihtiyag duyun,

Julia DSC 500 sogutma modulini bes dakikadan daha kisa bir degistirebilir, firni
ise yerinde birakabilirsiniz. Sadece dért viday gevsetin, bir modull ¢ikarin, digerini
takin ve dort vidayi sikin. Sokme yok. Kablo yok.

Konfigilirasyon esnekligi

Termal analiz dinyasina agilan kapiniz olan
Julia DSC 300'tn énceden tanimlanmig
Ozelliklerini tercih edin, ya da kalite kontrol, Ar-
Ge ve akademi alanlarinin tamami iin gelecege
hazir cok yénll cihaziniz olan Julia DSC 500'Un
sundugu sinirsiz zgurligud benimseyin.

Hava Sogutma Modiilii Refrijerant Sogutma Modiilii Nitrojen Sogutma Modiili

(ACM) (RCM) (NCM)

- Patentli Peltier teknolojisi - - Guvenli, verimli sogutma - Svi nitrojen ile kriyojenik
harici sogutucu gerektirmez - .90 °C ila +700 °C sicakliklar

— -35°Cila+700 °C arasinda tek seferde - Maksimum uygulama araligi

daha yuksek numune verimi
icin hizll sogutma

icin -170 °C ila +600 °C
RCM, sivi nitrojene ihtiyag
duymadan kapali bir sogutma
devresi kullanir. Uzun 8lgim
donguleri sirasinda bile
olaganustu, rahat sicaklik
kontrolu ve tutarl performans

Swvi nitrojen sogutma, -170 °C
ila +600 °C Ust dUzey sicaklik
araligl ve gok yuksek sogutma
hizlar saglar. Kendinden basingli
bir dewar ile birlikte elektronik
olarak kontrol edilen bir nitrojen
rezervuarina sahip 6zel tasarm
NCM, oélcUimler arasinda manuel

Geleneksel hava sogutmayi
unutun. Peltier sogutma
teknolojisi ile galisan ACM, harici
bir sogutma cihazina intiyag
duymadan kolayca -35 °C'ye garanti edilir. Sogutulmus
iner. Ortam sicakliklarinda sogutma ortami bakim
sorunsuz ¢alisma, her dlcim gerektirmez.

Julia DSC 300 Julia DSC 500

! )
70 6rnek ve 8 referans pozisyonlu otomatik 6rnekleyici istege bagl istege bagl
ACM v istege bagli
Sogutma secenegi RCM X istege bagli
NCM X istege bagli
1 x MFC + 1 x akis kontrol valfi v X
Gaz kontrolu
2 x MFC X v
TruPeak 1sI akisi modu v v
Sintizoidal DSC v v

Ticari markalar

Julia (AB: 018353607), TruPeak (AB: 018812184)

arasinda yaklasik 20 dakika
tasarruf saglar. Daha disuk
sicakliklara kadar daha yUksek
kontrolll sogutma hizlan sunan
ACM ayrica yerden tasarruf
saglar ve bakim ihtiyacini
ortadan kaldirr.

mudahale olmadan sorunsuz bir
sekilde calisir ve pahali bir LN,
pompasl gerektirmez.



Hassasiyet

Basitlestirildi

®

Aksesuar cantasi
— Deneyleri yUritmek igin intiyaciniz olan her sey

- Kalibrasyon malzemeleri dahildir

Aksesuar gantasl, ¢alismaya baslamak igin ihtiyaciniz olan
her seyi igerir: numune hazirlama araglari (6rnegin, boyut
veya sekil ayari gerektiren kati numuneler igin bir kesici

ve kesme plakasi) ve siraslyla toz ve sivi numuneler igin

bir spatula ve siringa. Huni, numunenin yalnizca gitmesi
gereken yere gitmesini sadlar ve itme ¢ubugu, numunelerin
sikistirimasina ve daha iyi isi transferi igin krozenin
tabaniyla temasin iyilestiriimesine yardimci olur. Sicaklk ve
entalpi kalibrasyonu (indiyum, ¢inko), TruPeak ve 6zgul is
kapasitesi kalibrasyonu (safir) icin malzemeler de dahildir.

@

Kroze kapatma
—  Kroze muhurleme presi

- Kroze kapatma aparati

Aliminyum krozelerin hermetik mthtrleme iglemi hig

bu kadar kolay olmamisti. Karmasik numune hazirligina
elveda deyin. Kroze mUhurleme presinin yenilikgi alt kalip
tasanmi, bos krozeyi tartmaniza ve darasini almaniza, bir
huni kullanarak temiz bir sekilde - kenarina déktimeden -
doldurmaniza ve kaliptan gikarmadan soguk kaynak yoluyla
bir kapakla kapatmaniza olanak tanir. Kroze kapatildiktan
sonra dogru bir numune kutlesi icin tekrar tartilabilir.
Hermetik olmayan muhdrleme iginse, kroze kapatma
aparati sikistirma kuvveti Uzerinde tam kontrol saglar ve bu
da kapaklari film veya fiber numuneler Uzerine guvenli bir
sekilde bastirmak icin idealdir. Tekrarlanabilir mUhtrleme
islemi, her seferinde gUvenilir ve tutarll sonuglar saglar.
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Dokunmatik ekran ve durum isigi
— Tum dnemli bilgiler tek bir ekranda

—  Durum 111 sizi glincel tutar

Ihtiyaciniz olan tiim bilgiler entegre dokunmatik ekranda
guzel bir sekilde gorUlebilir: sinyaller (6r. sicaklik, 1si akis,
gaz akis hizi), dlgimin bitimine olan sure ve/veya tUm
goreyv listesi ve ayrica mevcut cihaz durumu. LED durum
1191, cihazin mesgul olup olmadidini (8lgim, otomatik
ornekleyiciyi hareket ettirme, rélanti sicakligina sogutma
veya eko modu), calismaya hazir olup olmadigini veya
bir islem yapmaniza ihtiya¢ duyup duymadigini (6rnegin,
numunelerin yerlestiriimesi veya ¢ikariimasi) bilmenizi saglar.
Farkl durum renkleri ve yanip sénme turleri uzaktan bile
hizli bir sekilde anlamanizi saglar. Onceden tanimlanmis
yontemlerin kullanildi§i deneyler, sadece numune adi ve
kUtle girilerek dogrudan ekrandan baslatilabilir.

©

Julia DSC Otomatik Ornekleyici
— 70 numune kapasitesi ile ylksek verim

— Kalibrasyon sihirbazi

Julia DSC Otomatik Ornekleyici en Ust diizey otomasyon
segenegidir. 70 numune pozisyonu, hafta sonu bile
gbzetimsiz ¢alismayl mimkuUn kilar. Sekiz referans
pozisyonu, kalibrasyon numunelerinin yani sira numunelerle
eslesecek referans krozelerini de barindirabilir. Bu sekilde
TruPeak kalibrasyonu bile otomatiklestirilebilir. Oksijene
veya neme duyarll numuneler, 6lgimden dnce bir igne ile
otomatik olarak delinebilen dzel kapakli bir kroze iginde
hermetik bir sekilde mUhurlenebilir. Her otomatik drnekleyici,
otomatik drnekleyici kalibrasyon sihirbazi araciligyla kolayca
gerceklestirilebilen kalibrasyon araglariyla birlikte gelir.



Julia Size
Rehberlik Etsin

Termal analiz sadece gelismis bir dlcim cihazi degil, ayni zamanda
kolaylastinimis kullanici dostu bir stireg gerektirir. Julia DSC bir aractan daha
fazlasidir; optimum sonuglar saglamak i¢in her adimi basitlestiren bir rehberdir.
Asagidaki dort adim, bu en ileri 6lgim cihazi ve ilgili araglarin, kullanici odakli
yaklasimi sayesinde hassasiyet ve verimliligi dnceliklendirerek, numune
hazirlamadan derinlemesine analiz asamasina kadar sorunsuz bir stre¢
sunmasini nasil sagladigini géstermektedir.

Ornek yerlestirme

Ornek hazirlama - Manuel: Julia Suite yaziimi size talimatlar verir

= Numune hazrrlama araglan elinizin altinda —  Otomatik: Julia DSC Autosampler'a birakmaniz

— Krozeler ve kroze muhUrleme presi

ister toz numuneler, peletler, ince filmler, sivi
numuneler ve hatta jellerle ugrasiyor olun, optimum
numune hazirlama igin ihtiyaciniz olan tUm araglara
sahipsiniz. Cesitli krozeler ve uygun kapaklar

tUm uygulamalari karsilar ve iki kroze muhurleme
secenegi dogru, tekrarlanabilir kapanma sagdlar.

yeterli

Krozeleri firna ve sensdre manuel olarak yikleyin
veya bir otomatik érnekleyici kullanin. Her iki
sekilde de numunenin ve referansin her zaman
dogru zamanda tam olarak dogru noktaya
yerlestirildiginden emin olursunuz. Bosaltma islemi
sirasinda da cihaz ve kullanici givenligi énceliklidir.

Yontem tanimi ve Slgciimii
—  Sezgisel, basit ydntem olusturucu

—  Onceden tanmlanmis kalibrasyon kontrol
yontemleri

Kendi kolay anlagilir ve kullanimi basit yontemlerinizi
sifirdan olusturun. Canl verileri izleyin, yontem
parametrelerini aninda degistirin veya kesif dlgtmleri
yaparken bir sonraki segmente gegin. Onceden
tanimlanmis sicaklik ve entalpi kontrol ydntemleri ile
daha fazla gtvenligin keyfini ¢ikarin.

Analiz
-  Kapsamli DSC analiz 6zellik seti

—  Geri bildirimlerinize dayall dizenli iyilestirmeler

Isi akigl olaylarini uygun analiz araglariyla inceleyin:
camsl gegis, pik analizi, oksidasyon induksiyon
suresi, IsI kapasitesi, dontsum egrisi ve daha
fazlasi. Analiz raporlar hazirlayin veya daha ileri
islemler icin verileri disa aktarin. Otomatik veri
degerlendirmesi i¢in analiz makrolari olusturun.






Polimerler

DSC, polimer endustrisinde termal karakterizasyon,

kalite ve performans tutarliigr saglamak icin yaygin olarak
kullaniimaktadir. Erime sicakligi, cam gegis sicaklidi (Tg)

ve kristallesme davranigi gibi, isleme, mukavemet ve
dayanikliigi etkileyen 6nemli zellikleri belirler. Kalite kontrol
icin gerekli olan DSC, formUlasyon tutarsizliklarini, eskime
etkilerini veya bozulmay tespit eder ve polimer karisimlarinin
optimizasyonunu, katki maddesi degerlendirmesini ve
termosetlerin kiirleme galismalarini destekler. Kalite kontrol
icin vazgecilmez olan DSC, formUlasyon tutarsizliklarini,
yaslanma etkilerini veya bozulmalar tespit eder ve

polimer karisimlarinin optimizasyonu, katki maddelerinin
deg@erlendirimesi ile termosetlerin kirlenme calismalarini
destekler.

Uygulama o6rnegi

Eriyikten sok sogutma sonrasi Polietilen tereftalat (PET)
ornegi: EJri, cam gegisini, 150 K/dKk'lik hizli sogumanin
neden oldugu ekzotermik soguk kristallesmeyi ve
endotermik erimeyi géstermektedir.

—ndustriyel ¢ok yonluluk

llaclar

llac sektdriinde DSC, aktif farmasétik bilesenlerin (API) ve
yardimcl maddelerin karakterizasyonu igin degerli bir aractir.
llac etkinligi ve raf dmrU icin kritik faktorler olan polimorfizm,
kristallik ve termal stabiliteyi incelemek icin kullanilir. DSC,
ilac maddeleri ve yardimci maddeler arasindaki uyumlulugu
belirleyerek stabiliteyi saglar ve istenmeyen etkilesimleri
onler. Ayrica, ¢6zUnUrligu ve biyoyararliigr etkileyen ilaclarin
amorf veya kristal yapisini da degerlendirir. Ayrica DSC, Grin
dogrulama ve stabilite testleri icin gerekli temel termal verileri
saglayarak mevzuata uygunlugu destekler.

Uygulama 6rnegi

Yaygin bir antikonvilsan API olan karbamazepinin
polimorfizmi: Ik 1stmada (diiz ¢izgi), polimorfik form Il erir
ve ardindan yaklagik 175 °C'de daha kararl form I'e yeniden
kristallesir. 190 °C'deki ikinci, daha gug¢ll bir endotermik
olay, form I'in erimesine karsilik gelir. ikinci 1stmada (kesikli
Gizgi) sadece bir erime gorulUr.

Piller

DSC, daha gtivenli ve daha verimli enerji depolamanin
gelistirimesine yardimci olarak batarya arastirma ve
Uretiminde ¢ok dnemlidir. Elektrot malzemelerinin,
elektrolitlerin ve ayiricilann termal kararliiini dederlendirerek
termal kagak ve bozunma gibi riskleri belirler. DSC ayrica
degisen kosullar altinda lityum-iyon bilesenlerinin faz
gegislerini, 1sI kapasitesini ve termal davranisini da inceler.
Bu veriler performansi iyilestirmek, ¢cevrim dmrinu uzatmak
ve guvenligi artirmak icin cok énemlidir. Yiksek enerji
yogunluklu bataryalara olan talebin artmasiyla birlikte DSC,
malzeme seciminin optimize edilmesinde ve guvenlik
uyumlulugunun saglanmasinda kilit rol oynamaktadir.

Uygulama 6rnegi

Ug tip batarya ayircisinin karsilastirimasi: Bu, erime
davranigindaki farkliliklari ve dolayisiyla bilesimlerini ve farkli
nihai lityum-iyon pil Grdnleri igin uygunluklarini gésterir.

Mavi ve yesil drnekler farkli bilesenlere sahip tek polimer
ayiricilardir (sirastyla polipropilen ve polietilen). Kirmizi érnek,
hem PE hem de PP igeren ¢ok bilesenli bir ayincidir.

Gida

DSC, gida endUstrisinde bilesenlerin ve bitmis Urlnlerin
termal &zelliklerini incelemek icin uygulanir. Cikolatada
bulunan kati, sivi ve sekerlerdeki erime profillerini ve
kristallesme modellerini analiz ederek tutarl doku ve

kalite saglar; emulsiyon stabilitesini izler ve raf Smrinu
etkileyebilecek istenmeyen bilesen etkilesimlerini tespit eder;
Ozellikle sut ve et Urtnlerinde isleme ve formulasyon igin
gerekli olan protein denattrasyon ¢alismalarina yardimci
olur. DSC, gida bilesenlerinin termal dzelliklerini ortaya
¢ikararak islemeyi optimize etmeye, stabiliteyi artirmaya ve
yUksek kalite standartlarini korumaya yardimci olur.

Uygulama 6rnegi

Beyaz c¢ikolata, sttll ¢ikolata, bitter gikolata ve saf kakao
yaginin karmasik erime davranigini gésteren DSC egrileri
(siraslyla yukaridan asagiya): Ana erime pikinin artan
bUyUklugu, bitter cikolatada daha yUksek kakao yagd igerigi
ile iligkilidir.



SECILMi$ STANDARTLAR

Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Polimerlerin Erime ve Kristallesme Gegcis Sicakliklari ve Entalpi Degerlerinin

ACM RCM NCM
l ) )

Minimum sicakhk -35 °C -90 °C -170 °C
Maksimum sicakhk 700 °C 600 °C
Maksimum isitma hizi 300 K/dk
Maksimum sogutma hizi 150 K/dk 200 K/dk
10 K/dk sogutma sicaklklar:: 5°C -55 °C -1560 °C
5 K/dk sogutma sicakliklar -15 °C -70 °C -160 °C
Sicaklik dogrulugu (Giris) <0,1 K
Entalpi hassasiyeti (Girig) <%1
Sicaklik araligi + 2.500 mW
Ticari markalar Julia (AB: 018353607), TruPeak (AB: 018812184)

HASSAS AKSESUARLAR, HASSAS SONUCLAR

Delme cihazl otomatik 6rnekleyici

Julia DSC Otomatik Ornekleyici, 70 numune konumu, sekiz referans
konumu ve bir kroze atik kabi ile ylksek numune hacimli calisma
alanlar ve gézetimsiz ¢alisma igin dogru aragtir.

Aksesuarlar ve kalibrasyon

Sicaklik, entalpi, TruPeak™, i1s| kapasitesi ve hatta otomatik
ornekleyici hizalamasi gibi her tirll numune hazirlama ve kalibrasyon

icin intiyaciniz olan her seye sahipsiniz.

Kroze miihiirleme presi ve kapatma aparati

Krozeler

Numunenizin sekli veya formu ne olursa olsun, hem rutin hem de zorlu
uygulamalar igin gesitli krozeler ve uygun kapaklar mevcuttur.

Uygun mihurleme araglari, hermetik mihtrleme, temasla kapatma
veya deneyden hemen 6nce delinebilen bir kapakla muhudrleme
yoluyla krozelerdeki numunelerin kolayca kapsullenmesini saglar.

ASTM D3418 Belirlenmesi igin Standart Test Yontemi

ASTM D3895 Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Poliolefinlerin Oksidatif indiiksiyon Siiresi igin Standart Test Yontemi

ASTM D4591 Dife.ransiyeIITararIwall 'Kalorimetri ile FIoeroIirTjerIerin Gegis Sicakliklarinin ve Gegiglere Ait Isi Degerlerinin
Belirlenmesine Yonelik Standart Test Yontemi

ASTM D6604 Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Hidrokarbon Reginelerin Camsi Gegis Sicakliklari igin Standart Uygulama

ASTM E487 Kimyasal Malzemelerin Sabit Sicaklik Kararliigi igin Standart Test Yontemleri

ASTM E537 Diferansiyel Taramall Kalorimetri ile Kimyasallarin Termal Stabilitesi icin Standart Test Yontemi

ASTM E793 Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Erime ve Kristallesme Entalpi Degerlerinin Belirlenmesi icin Standart Test Yontemi

ASTM E794 Termal Analiz ile Erime ve Kristallesme Sicakliklar igin Standart Test Yontemi

ASTM E928 Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Saflik icin Standart Test Yontemi

ASTM E1269 Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Ozgil Isi Kapasitesinin Belirlenmesi icin Standart Test Yéntemi

ASTM E1858 \D(gg;:;slgr?l Taramall Kalorimetri ile Hidrokarbonlarin Oksidasyon indiiksiyon Siresini Belirlemek igin Standart Test

ASTM E2009 Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Hidrokarbonlarin Oksidasyon Baslangi¢ Sicakligr icin Standart Test Yontemleri

ASTM E2602 \l\(/lsriglneﬂzicakllkh Diferansiyel Taramall Kalorimetri ile Camsi Gegis Sicakliginin Belirlenmesi igin Standart Test

ASTM E2716 Modille Sicaklikl Diferansiyel Taramali Kalorimetri ile Ozgill Isi Kapasitesinin Belirlenmesi igin Standart Test Yéntemi

ISO 11357 Plastikler - Diferansiyel taramali kalorimetri (DSC)

1ISO 19935 Plastikler - Sicaklik modulasyonlu DSC

ISO 22768 Ham kauguk ve kauguk lateks - Diferansiyel taramali kalorimetri (DSC) ile camsi gegis sicakliginin belirlenmesi

DIN 51007 Termal analiz - Diferansiyel termal analiz (DTA) ve diferansiyel taramali kalorimetri (DSC) - Genel ilkeler

DIN 53545 Kauguk testleri - Elastomerlerin disuk sicaklik davranislarinin belirlenmesi - Prensipler ve test yontemleri

USsP Amerika Birlesik Devletleri Farmakopesi, béltim 891 Termal Analiz

Ph. Eur. Avrupa Farmakopesi, bolim 2.2.34. Termal analiz

JP Japon Farmakopesi, bdlim 2.52 Termal Analiz

iyi egitimli ve sertifikali teknisyenlerimiz
cihazinizin sorunsuz ¢alismasini saglamak icin hazirdir.

Maksimum calisma stresi | Garanti programi | Kisa yanit streleri | Kiresel servis agi
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